
RUBRICA

FIM

Os agregados vem por esteiras dos montes de agregados e caem em silos onde são 

armazenados (estes materiais são: Brita 3/4, Brita 2, e pó de brita, pedrisco). Processo Mecânico.

Carregar caminhão

Misturar materiais Os agregados são misturados em um misturador com a adição de água.
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ETAPAS DA EXECUÇÃO DA PREPARAÇÃO DE BASE

EQUIPE DE BASE IMPORTANTEENGENHEIRO DE MINAS

INICIO

Colocar materiais no misturador

Responsabilidade: Operador de usina
Ligar a usina

Selecionar agregados

A quantidade de agregados desce dos silos em esteiras que os levam até o misturador (processo 

mecânico)
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ETAPAS DA PREPARAÇÃO DE BASE- continuação

SEQUÊNCIA EXECUTIVA DO SERVIÇO - ILUSTRATIVO

Ligar Usina

FIM

Misturar materiais 

Carregar Caminhões

Colocar materiais no misturadorSelecionar Agregados


